PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TERMO DE REFERENCIA
OBJETIVO: Aquisi¢do de Uniformes Escolares.

JUSTIFICATIVA: Aquisicdo de Uniformes Escolares para atender aos alunos das Unidades Escolares da Rede
Municipal de Ensino de Potim/SP.

ITENS SOLICITADOS:

ITEM DESCRIGCAO DO MATERIAL UNID. QUANT.
01 CAMISETAS DE MANGAS CURTA UNISSEX - TAMANHO 2 AO EG UN 4.100
02 CAMISETA DE MANGA LONGA UNISSEX - TAMANHO 2 AO EG UN 4.100
03 BERMUDA MASCULINA DE HELANCA - TAMANHO 02 A 12 UN 2.200
04 SHORTSAIA FEMININO - TAMANHO 14 AO EG UN 2.200
05 CALCA UNISSEX - TAMANHO 2 AO EG UN 4.100
06 JAQUETA UNISSEX - TAMANHO 02 AO EG UN 4.100
07 TENIS COM VELCRO UN 1.200
08 TENIS COM CADARGO UN 4.000

ESPECIFICACOES DO UNIFORME:

Item 01
Camiseta de mangas curta Unissex - Tam. 02 ao EG
Ensino Infantil e Ensino Fundamental
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Camiseta de Manga Curta, confeccionada em tecido de meia malha, com a composi¢do de 50%
Poliéster + 50% Algodao, com gramatura minima de 150gr/m2, na cor branco.

As mangas deverdo ser modelos reto, e a gola devera ser Unica, redonda em modelo de gola careca.

No decote da gola, e nas barras das mangas da camiseta, devera ser aplicado um punho, produzido e
confeccionado em maquina retilinea, em ribana canelada 1 x 1, com a composi¢do de 100% Poliéster, com a
gramatura de 200gr/m?, na cor Vermelho, préximo ao Pantone 19-1764 TC, com as medidas para o decote da
gola em 3cm (acabada) de largura, e para os punhos das mangas em 2,0 cm de largura acabado.

As barras da cintura devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em méaquina galoneira de
duas agulhas.

Deve ser costurada internamente com maquina overloque.

Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés na mesma malha da camiseta.

No meio da parte traseira interna da gola, devera ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na
cor branca, com os caracteres tipograficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a
razdo social, CNPJ, composicdo do tecido, simbolos de lavagem, tamanho, ano e pais de fabricacao.

A tolerancia de variacdo na gramatura podera ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.

A linha utilizada para a confeccdo € 100% poliéster n® 120.

Todas as pecas deverdo ser embaladas separadamente em sacos plasticos transparentes.

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacao.

0 Praga Miguel Corréa dos Quros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000

® (12) 31129200

y..- PREFEITURA MUNICIPAL DE

< POTIM




PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

LOGOTIPO

Na parte da frente da camiseta, no lado esquerdo, devera ser estampado em Patch adesivo, o Braséo da
Prefeitura Municipal de POTIM, com o escrito acima em forma de arco, na cor vermelho, “PREFEITURA
MUNICIPAL?”, e, abaixo do Brasdo devera ser escrito a palavra “POTIM”.

O patch adesivo devera ser um termocolante estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente
isento de solventes e produtos nocivos a saide humana. A aplicacdo devera ser por termo - transferéncia, em
uma temperatura de +/- 180° C, com o tempo minimo de 8 segundos, e devera atender as normas técnicas
OEKOTEX.

Na parte superior da costa da camiseta, devera ser estampado, na cor Preto, no processo em serigrafia
de silk screen, o escrito em forma de arco “PREFEITURA MUNICIPAL”, e, abaixo, o escrito “POTIM —
SP”, com as medidas de 18,0 cm de largura x 7,0 cm de altura.

DIMENSOES E ILUSTRACAO DO LOGOTIPO

Medidas do brasdo: 6,0 cm de largura por 7,0 cm de altura.

AMOSTRAS E LAUDOS

Em até 10 dias apds o encerramento da sessao de habilitacdo e etapa de lances no certame licitatoriQ
a empresa declarada vencedora na etapa de lances, dever, sob pena de desclassificacéo, apresentar 02 (D@
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metros de cada tecido usado na confeccdo das amostras, acompanhado com uma amostra confeccionada, em
qualquer tamanho, devendo essa amostra atender as especificacBes técnicas exigidas neste memorial
descritivo; sendo que, a mesma empresa licitante devera entregar junto com a amostra, os Laudos e Ensaios
técnicos, realizados por laboratério acreditado com Selo do INMETRO. Em caso de duvidas quanto a
veracidade dos resultados dos ensaios e laudos apresentados, a Prefeitura de POTIM, através da Secretaria
Municipal de Educacdo, podera encaminhar os tecidos, juntamente com as amostras entregues, a um
laboratorio creditado com Selo do INMETRO (contratado pela Secretaria da Educagao), para novos ensaios e
analises dos materiais; tudo com a finalidade de garantir a qualidade exigida nos descritivos e especificacdes
deste edital; onde através dos resultados dos Laudos Técnicos, serd comunicado a aprovacdo ou a
desclassificacdo da empresa licitante.

Material Empregado para as Camisetas

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO.

Especificacdo Tecido do corpo — Cor Branco

CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 | 50% Poliéster + 50% Algoddo | +5%
Gramatura NBR 10591 150 g/m? No minimo
(L&:Eggge:;)o e Estrutura NBR 13460 e NBR 13462 | Malharia circular Nao aplicavel
Especificacdo Tecido dos Punhos da gola e das Mangas — Cor Vermelho

CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 | 100% Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 200 g/m? No minimo
(L&:Eggge:;)o e Estrutura NBR 13460 e NBR 13462 | Malharia Ribana 1 x1 Nao aplicavel
Especificacdo da Estampa em Patch sublimado (Termocolante)

CARACTERISTICA NORMA - METODO ESPECIFICACAO | TOLERANCIA

Composicéo Oeko tex 100% Poliéster +5%
Cro.m_atograf_ia (Aminodifenyl_,Be_nziding, Cloro . N
A B | ENtzions R pisae |
Oxydiamilina, Tiodianilina )

Nonilfenol

CTS 2337/12

Etoxilato e Octilfenol
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Ftalato de DEHP, Ftalato de Dibutila — IN HOUSE CTS 2150/09 Ftalatos
DBP,Ftalato de Benzil butila - BBP GC/MS
Ensaio de Analise Fisico-Quimico (formaldeido) | ISSO 14.184-1 Formaldeido Néo aplicavel

DIN EM ISSO E04
solucdo &cida; analise por
ICP- DIN EN1483/11.885 | metais extraiveis N&o aplicavel
DIN EM ISSO E04/DIN
EM ISSO 11.083

Ensaio de Anélise ICP Antiménio (metais
extraiveis)

Cromo Hexavalente

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - CAMISETA MANGA CURTA

| |
|
|| ||
S
DESCRICAO 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16 P M G | GG | EG
A COMPRIMENTO DO 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78

CORPO

B LARGURA DO CORPO 35 37 39 41 43 45 47 49 51 54 57 60 63

COMPRIMENTO DA

C MANGA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
D ALTU RFfl\Egﬁ CAVA 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26

E ABERTURA DA MANGA | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tolerancias de medidas de +/- 1,0 cm.
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Item 02
Camiseta de mangas longa Unissex - Tam. 02 ao EG

Ensino Infantil e Fundamental

\URAMUN/,
e"’(& e,
< o

POTIM
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Camiseta de Manga Longa, confeccionada em tecido de meia malha, com a composicdo de 50%
Poliéster + 50% Algodao, com gramatura minima de 150gr/m2, na cor branco.

As mangas deverdo ser modelos reto, e a gola devera ser Gnica, redonda em modelo de gola careca.

No decote da gola, e nas barras das mangas da camiseta, devera ser aplicado um punho, produzido e
confeccionado em maquina retilinea, em ribana canelada 1 x 1, com a composi¢do de 100% Poliéster, com a
gramatura de 200gr/m?, na cor Vermelho, préximo ao Pantone 19-1764 TC, com as medidas para o decote da
gola em 3cm (acabada) de largura, e para os punhos das mangas em 2,0 cm de largura acabado.

As barras da cintura devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em maquina galoneira de
duas agulhas.

Deve ser costurada internamente com maquina overloque.

Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés na mesma malha da camiseta.

No meio da parte traseira interna da gola, devera ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na
cor branca, com os caracteres tipograficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a
razdo social, CNPJ, composicéo do tecido, simbolos de lavagem, tamanho, ano e pais de fabricacgéo.

A toleréncia de varia¢do na gramatura podera ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm.

A linha utilizada para a confec¢éo € 100% poliéster n° 120.

Todas as pecas deverdo ser embaladas separadamente em sacos plasticos transparentes.

A peca deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacao.
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LOGOTIPO

Na parte da frente da camiseta, no lado esquerdo, devera ser estampado em Patch adesivo, o Braséo da
Prefeitura Municipal de POTIM, com o escrito acima em forma de arco, na cor vermelho, “PREFEITURA
MUNICIPAL”, e, abaixo do Braséo devera ser escrito a palavra “POTIM”.

O patch adesivo devera ser um termocolante estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente
isento de solventes e produtos nocivos a saide humana. A aplicacdo devera ser por termo - transferéncia, em
uma temperatura de +/- 180° C, com o tempo minimo de 8 segundos, e devera atender as normas técnicas
OEKOTEX.

Na parte superior da costa da camiseta, devera ser estampado, na cor Preto, no processo em serigrafia
de silk screen, o escrito em forma de arco “PREFEITURA MUNICIPAL”, e, abaixo, o escrito “POTIM —
SP”, com as medidas de 18,0 cm de largura x 7,0 cm de altura.

DIMENSOES E ILUSTRACAO DO LOGOTIPO

POTIM

Medidas do brasédo: 6,0 cm de largura por 7,0 cm de altura.

AMOSTRAS E LAUDOS

Em até 10 dias ap0s o encerramento da sessao de habilitacdo e etapa de lances no certame licitatorio,
a empresa declarada vencedora na etapa de lances, dever, sob pena de desclassificagdo, apresentar 02 (DOIS)
metros de cada tecido usado na confec¢do das amostras, acompanhado com uma amostra confeccionada, em
qualquer tamanho, devendo essa amostra atender as especificacOes técnicas exigidas neste memag
descritivo; sendo que, a mesma empresa licitante devera entregar junto com a amostra, os Laudos €
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técnicos, realizados por laboratério acreditado com Selo do INMETRO. Em caso de duvidas quanto a
veracidade dos resultados dos ensaios e laudos apresentados, a Prefeitura de POTIM, através da Secretaria
Municipal de Educacdo, poderd encaminhar os tecidos, juntamente com as amostras entregues, a um
laboratdrio creditado com Selo do INMETRO (contratado pela Secretaria da Educacéo), para novos ensaios e
analises dos materiais; tudo com a finalidade de garantir a qualidade exigida nos descritivos e especificacdes
deste edital; onde através dos resultados dos Laudos Técnicos, serd comunicado a aprovacdo ou a
desclassificacdo da empresa licitante.

Material Empregado para as Camisetas

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO.

Especificacdo Tecido do corpo — Cor Branco
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICAGAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 50% Poliéster + 50% Algoddo 0
+ 5%

11914
Gramatura NBR 10591 150 g/m? No minimo
Ligamento e Estrutura NBR 13460 e NBR Malharia circular N&o aplicavel
(armacao) 13462
Especificacdo Tecido dos Punhos da gola e das Mangas — Cor Vermelho
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 100% Poliéster

+ 5%

11914
Gramatura NBR 10591 200 g/m? No minimo
Ligamento e Estrutura NBR 13460 e NBR Malharia Ribana 1 x1 Né&o aplicavel
(armacéo) 13462

Especificacdo da Estampa em Patch sublimado (Termocolante)
. NORMA - ~ A
CARACTERISTICA METODO ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo Oeko tex 100% Poliéster +5%
Cromatografia (Aminodifenyl,Benzidina, Cloro
toluidina, Aminoazotolueno, Diamino-anisola, 1. Resinas plasticas a base
Dichlorobenzidina, Metilene-bis(2- Cloroanilina), E N 14362-1:2003 de PU; Corantes Nao aplicavel
Oxydiamilina, Tiodianilina )
Nonilfenol CTS 2337/12 Etoxilato e Octilfenol
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Ftalato de DEHP, Ftalato de Dibutila — DBP,Ftalato IN HOUSE CTS Ftalatos
de Benzil butila - BBP 2150/09 GC/MS
Ensaio de Analise Fisico-Quimico (formaldeido) ISSO 14.184-1 Formaldeido N4o aplicavel
DIN EM ISSO E04
. - . . Lo solucdo acida;
Ensaio de Analise ICP Antimonio (metais extraiveis) analise por ICP- DIN
EN1483/11.885 metais extraiveis) Né&o aplicavel
DIN EM ISSO
Cromo Hexavalente EO04/DIN EM ISSO
11.083

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - CAMISETA MANGA LONGA

DESCRIGAO 2 4 6 8 10 12 14 16 P M G GG | EG

A Comprimento do Corpo 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 78

B Largura Do Corpo 35 37 39 41 43 45 47 49 51 54 57 60 63

C Comprimento Da Manga 25 28 31 34 37 40 43 46 48 50 54 56 58

D Altura Da Cava Reta 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24
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|E‘AberturaDaManga‘06‘06‘07‘07‘08‘08‘09‘09‘10‘10‘10‘11‘11‘

Tolerancias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 03
Bermuda Masculina de Helanca - Tam. 02 ao 12

Ensino Infantil e Fundamental

Bermuda confeccionada em malha de Helanca colegial, com a composicdo de 100% Poliéster com
gramatura minima de 240g/m?, na cor Preto, proximo ao Pantone 19-4305 TC.

Nas laterais, a partir das costuras que une a parte da frente e das costas da Bermuda, devera ser
sobreposto e costurado, dois vieses em malha circular; sendo um na cor branco e outro na cor vermelho, com
a medida de 1,0cm de largura cada, com a composicao de 100 % Poliéster, com a gramatura de 150gr/mz2.

A cintura devera possuir elastico, com largura de 4cm, embutido e rebatido com maquina de quatro
agulhas ponto corrente.

Nas costas, no lado direito de quem veste, devera ser costurado um bolso com maquina reta de uma
agulha, medindo 13cm de altura por 12cm de largura, para os tamanhos de 02 a 16 e; 15cm de altura por 14cm
de largura para os tamanhos P ao EG.

A peca devera ser toda costurada com maquina overlogue na sua parte interna.

As barras das pernas deverdo ser rebatidas em maquina galoneira de duas agulhas, com largura de 2cm.

A linha utilizada para a confeccéo da peca € 100% Poliéster n® 120.

A tolerancia de variacdo do tecido € de 5% e das medidas é de 1cm. No meio do gancho da costa g
parte interna da peca devera ser costurada uma etiqueta confeccionada em tecido 100% Poliéster
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branca, com os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razéo
social, CNPJ, composicao do tecido, simbolos de lavagem e tamanho.

As pecas deverdo estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacgéo.

As pecas devem ser embaladas separadamente em sacos plasticos transparentes.

LOGOTIPO

Na parte da frente, na perna do lado esquerdo da bermuda, devera ser estampado em Patch adesivo, o
Brasdo da Prefeitura Municipal de POTIM, com o escrito na cor Branco “PREFEITURA MUNICIPAL DE
POTIM”.

O patch adesivo deverd ser um termocolante estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente
isento de solventes e produtos nocivos a saude humana. A aplicacdo devera ser por termo transferéncia, em
uma temperatura de +/- 180° C, com o tempo minimo de 8 segundos, e devera atender as normas técnicas
OEKOTEX.

DIMENSOES E ILUSTRACAO DO LOGOTIPO

Medidas do braséo: 6,0 cm de largura por 7,0 cm de altura.

AMOSTRAS E LAUDOS
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Em até 10 dias apds o encerramento da sessao de habilitacdo e etapa de lances no certame licitatério,
a empresa declarada vencedora na etapa de lances, deverd, sob pena de desclassificacdo, apresentar 02 (DOIS)
metros de cada tecido usado na confeccdo das amostras, acompanhado com uma amostra confeccionada, em
qualquer tamanho, devendo essa amostra atender as especificacBes técnicas exigidas neste memorial
descritivo; sendo que, a mesma empresa licitante devera entregar junto com a amostra, os Laudos e Ensaios
técnicos, realizados por laboratério acreditado com Selo do INMETRO. Em caso de duvidas quanto a
veracidade dos resultados dos ensaios e laudos apresentados, a Prefeitura de POTIM, através da Secretaria
Municipal de Educacdo, podera encaminhar os tecidos, juntamente com as amostras entregues, a um
laboratorio creditado com Selo do INMETRO (contratado pela Secretaria da Educagao), para novos ensaios e
analises dos materiais; tudo com a finalidade de garantir a qualidade exigida nos descritivos e especificacdes
deste edital; onde através dos resultados dos Laudos Técnicos, serd comunicado a aprovagdo ou a
desclassificacdo da empresa licitante.

Material Empregado para as Bermudas

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO.

Especificacdo Tecido Malha do corpo (Cor Preto)
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
. NBR 13538 e NBR of Dl .
Composicédo 11914 100% Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 240 g/m2 No minimo
Ligamento e I%strutura NBR 13460 e NBR Malharia de Helanca N&o aplicavel
(armacao) 13462
Especificacdo do Tecido dos Viéses — Cor Branco e Vermelho
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 100% Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 150 g/m? No minimo
Ligamento e Estrutura NBR 13460 e NBR 13462 Malharia Circular Nio aplicavel
(armacao)
Especificacdo da Estampa em Patch sublimado (Termocolante)

CARACTERISTICA

NORMA - METODO

ESPECIFICACAO | TOLERANCIA
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Composicéo Oeko tex 100% Poliéster +5%
Cromatografia (Aminodifenyl,Benzidina, Cloro . -
toluidina, Aminoazotolueno, Diamino-anisola Resinas plasticas a
- - . - e E N 14362-1:2003 base de PU;
Dichlorobenzidina, Metilene-bis(2- Cloroanilina),
S SN Corantes
Oxydiamilina, Tiodianilina ) x -
Etoxilato 6 N&o aplicavel
Nonilfenol CTS 2337/12 .
Octilfenol
Ftalato de DEHP, Ftalato de Dibutila — DBP,Ftalato [ IN HOUSE CTS 2150/09 Ftalatos
de Benzil butila - BBP GC/MS
Ensaio de Andlise Fisico-Quimico (formaldeido) ISSO 14.184-1 Formaldeido Né&o aplicavel
Ensaio de Analise ICP Antimonio (metais D|~N EM I.SSO’ I.EOA'
extraiveis) solucéo &cida; analise por
ICP- DIN EN1483/11.885 metais extraiveis) N&o aplicavel
Cromo Hexavalente DIN EM ISSO E04/DIN
EM ISSO 11.083

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - BERMUDA HELANCA

< E
LTI

»
N

«—s

TRV

TAMANHOS 02 | 04

06 | 08 | 10 | 12

14 | 16 | P

A — Entre Pernas 16 | 16

17 | 18 | 19 | 19

21 | 22 | 23

24
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B — Coxa 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35
C — Gancho Frente ¢/ cos 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
D — Gancho Costas c/ cds 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| 33|34 |35 | 36
E — Cintura 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37
F — Quadril 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 57 | 59 | 60
G — Abertura da Perna 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33

Tolerancias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 04
Shortsaia Feminino de Helanca - Tam. 02 ao 12

Ensino Infantil e Fundamental

Short saia confeccionada em malha de Helanca colegial, com a composic¢do de 100% Poliéster com
gramatura minima de 240g/m?, na cor Preto, proximo ao Pantone 19-4305 TC.

Na lateral do lado direito, entre as costuras que une a parte da frente e das costas da Saia, devera ser
sobreposto e costurado, dois vieses em malha circular; sendo um na cor branco e outro na cor vermelho, com
a medida de 1,0cm de largura cada, com a composicao de 100 % Poliéster, com a gramatura de 150gr/mz2.

A cintura na parte traseira, devera ser costurado um elastico, com largura de 4cm, embutido e rebaii
com maquina de quatro agulhas, ponto corrente, e na parte frontal da cintura, devera ser costuradg

0 Praga Miguel Corréa dos Quros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000

® (12) 31129200

nnnnn



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

com 3cm de largura, em maquina overloque, sendo que neste devera ser costurado e sobreposto ao short, uma
saia que devera ser presa na lateral direita e solta na lateral esquerda.

Nas costas, no lado direito de quem veste, devera ser costurado um bolso com maquina reta de uma
agulha, medindo 13cm de altura por 12cm de largura, para os tamanhos de 02 a 16 e; 15cm de altura por 14cm
de largura para os tamanhos P ao EG.

A peca devera ser toda costurada com maquina overlogue na sua parte interna.

As barras das pernas deverdo ser rebatidas em maquina galoneira de duas agulhas, com largura de 2cm.

A linha utilizada para a confec¢do da peca € 100% Poliéster n°120.

A toleréncia de variacdo do tecido é de 5% e das medidas é de 1cm. No meio do gancho da costa na
parte interna da peca devera ser costurada uma etiqueta confeccionada em tecido 100% Poliéster, na cor
branca, com os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razao
social, CNPJ, composicdo do tecido, simbolos de lavagem e tamanho.

As pecas deverdo estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacéo.

As pecas devem ser embaladas separadamente em sacos plasticos transparentes.

LOGOTIPO

Na parte da frente do lado esquerdo da Saia, devera ser estampado em Patch adesivo, o Brasdo da
Prefeitura Municipal de POTIM, com o escrito na cor Branco, “PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM”.

O patch adesivo deverd ser um termocolante estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente
isento de solventes e produtos nocivos a satde humana. A aplicacdo devera ser por termo - transferéncia, em
uma temperatura de +/- 180° C, com o tempo minimo de 8 segundos, e devera atender as normas técnicas
OEKOTEX.

DIMENSOES E ILUSTRACAO DO LOGOTIPO
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Medidas do brasédo: 6,0 cm de largura por 7,0 cm de altura.

AMOSTRAS E LAUDOS

Em até 10 dias apds o encerramento da sessao de habilitacdo e etapa de lances no certame licitatério,
a empresa declarada vencedora na etapa de lances, deverd, sob pena de desclassificacdo, apresentar 02 (DOIS)
metros de cada tecido usado na confeccdo das amostras, acompanhado com uma amostra confeccionada, em
qualquer tamanho, devendo essa amostra atender as especificacBes técnicas exigidas neste memorial
descritivo; sendo que, a mesma empresa licitante devera entregar junto com a amostra, os Laudos e Ensaios
técnicos, realizados por laboratério acreditado com Selo do INMETRO. Em caso de duvidas quanto a
veracidade dos resultados dos ensaios e laudos apresentados, a Prefeitura de POTIM, através da Secretaria
Municipal de Educacdo, podera encaminhar os tecidos, juntamente com as amostras entregues, a um
laboratorio creditado com Selo do INMETRO (contratado pela Secretaria da Educacao), para novos ensaios e
analises dos materiais; tudo com a finalidade de garantir a qualidade exigida nos descritivos e especificacdes
deste edital; onde através dos resultados dos Laudos Técnicos, serd comunicado a aprovagdo ou a
desclassificacdo da empresa licitante.

Material Empregado para os Shortsaia

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO
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Especificacdo Tecido Malha do corpo (Cor Preto)
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
N NBR 13538 e NBR or Dl o
Composicédo 11914 100% Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 240 g/m? No minimo
Ligamento e I%strutura NBR 13460 e NBR Malharia de Helanca N4o aplicavel
(armacao) 13462
Especificacdo do Tecido dos viéses — Cor Branco e Vermelho
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 100% Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 150 g/m? No minimo
Ligamento e Estrutura NBR 13460 e NBR 13462 Malharia de Helanca Nio aplicavel
(armagcao)
Especificacdo da Estampa em Patch sublimado (Termocolante)
0 NORMA - ~ -
CARACTERISTICA METODO ESPECIFICACAO | TOLERANCIA
Composicéo Oeko tex 100% Poliéster +5%
Cromatografia (Aminodifenyl,Benzidina,
Cloro toluidina, Aminoazotolueno, Resinas plésticas a
Dlamln(_)-anlso_la, D|chlorob_er12|d|na, E N 14362-1:2003 base de PU: Corantes
Metilene-bis(2- Cloroanilina), o
Oxydiamilina, Tiodianilina ) Ndo aplicavel
Nonilfenol CTS 2337/12 Etoxilato e Octilfenol
Ftalato de DEHP, Ftalato de Dibutila — IN HOUSE CTS Ftalatos
DBP,Ftalato de Benzil butila - BBP 2150/09 GC/MS
Ensaio de Analise Fisico-Quimico ISSO 14.184-1 Formaldeido Néo aplicavel
(formaldeido)
) N o ) DIN EM ISSO E04
Ensaio de Anélise ICP Antiménio (metais solugdo &cida;
extraiveis) anélise por ICP- DIN
EN1483/11.885 metais extraiveis) N&o aplicavel
DIN EM ISSO
Cromo Hexavalente E04/DIN EM ISSO
11.083
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L A

TAMANHOS 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |14 | 16 P M| G |GG
A — Entre pernas 8 9 |10 |11 (12 13 |14 |15 | 16 |17 | 18 | 19
B — Comprimento da saia 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39|41 | 43 | 45| 47 | 49
C — Gancho Frente ¢/ cos 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |22 | 23 | 23 |24 | 25| 26
D — Gancho Costas c/ cds 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 |30 | 31 |32 |33]| 34
E — Cintura 22 | 23 |24 |25 | 26 | 27 28|29 | 32 |33 |34 | 35
F — Quadril 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58
G — Abertura da Perna 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 |27 | 28 |29 |30 | 31

Tolerancias de medidas de +/- 1,0 cm

Item 7
Calca Unissex - Tam. 02 ao EG

Ensino Infantil e Ensino Fundamental
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Calca confeccionada em malha de Helanca colegial, com a composi¢do de 100% Poliéster com
gramatura minima de 240g/m2, na cor Preto, proximo ao Pantone 19-4305 TC.

Nas laterais, a partir das costuras que une a parte da frente e das costas da Bermuda, devera ser
sobreposto e costurado, dois vieses em malha circular; sendo um na cor branco e outro na cor vermelho, com
a medida de 1,0cm de largura cada, com a composicdo de 100 % Poliéster, com a gramatura de 150gr/m2,

Na altura do joelho da calca, devera ser sobreposto e costurado um recorte, em tecido dublado, tipo
almofadado no mesmo tecido do corpo da calca, tendo como enchimento em sua parte interna, uma espuma
pack, com 2 mm de largura, com a medida de 12 cm de altura, costurado em maquina reta de 1 agulha.

A calca devera ser forrada internamente em meia malha, com a composicdo de 100% Algodéo, com a
gramatura minima de 150gr/m?, na cor Branco.

A cintura devera possuir elastico, com largura de 4cm, embutido e rebatido com maquina de quatro
agulhas ponto corrente.

Nas costas, no lado direito de quem veste, devera ser costurado um bolso com maquina reta de uma
agulha, medindo 13cm de altura por 12cm de largura, para os tamanhos de 02 a 16 e; 15cm de altura por 14cm
de largura para os tamanhos P ao EG.

A peca devera ser toda costurada com maquina overloque na sua parte interna.

As barras das pernas deverdo ser rebatidas em maquina galoneira de duas agulhas, com largura de 2cm.

A linha utilizada para a confeccdo da peca é 100% Poliéster n°120.

A tolerancia de variacdo do tecido € de 5% e das medidas € de 1cm. No meio do gancho da costa na
parte interna da peca devera ser costurada uma etiqueta confeccionada em tecido 100% Poliéster, na cor
branca, com os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razéo
social, CNPJ, composicao do tecido, simbolos de lavagem e tamanho.

As pecas deverdo estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentagéo.

As pecas devem ser embaladas separadamente em sacos plasticos transparentes.
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AMOSTRAS E LAUDOS

Em até 10 dias apds o encerramento da sessao de habilitacdo e etapa de lances no certame licitatério,
a empresa declarada vencedora na etapa de lances, deverd, sob pena de desclassificacdo, apresentar 02 (DOIS)
metros de cada tecido usado na confeccdo das amostras, acompanhado com uma amostra confeccionada, em
qualquer tamanho, devendo essa amostra atender as especificacBes técnicas exigidas neste memorial
descritivo; sendo que, a mesma empresa licitante devera entregar junto com a amostra, os Laudos e Ensaios
técnicos, realizados por laboratério acreditado com Selo do INMETRO. Em caso de duvidas quanto a
veracidade dos resultados dos ensaios e laudos apresentados, a Prefeitura de POTIM, através da Secretaria
Municipal de Educacdo, podera encaminhar os tecidos, juntamente com as amostras entregues, a um
laboratorio creditado com Selo do INMETRO (contratado pela Secretaria da Educacao), para novos ensaios e
analises dos materiais; tudo com a finalidade de garantir a qualidade exigida nos descritivos e especificagdes
deste edital; onde através dos resultados dos Laudos Técnicos, serd& comunicado a aprovacdo ou a
desclassificacdo da empresa licitante.

Material Empregado para as Calgas

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO.

Especificacdo Tecido Malha do corpo — Cor Preto
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 100% Poliéster -
Gramatura NBR 10591 240 g/m2 No minimo
Ligamento e Estrutura (armacéo) NBR 13460 e NBR 13462 Malharia de Helanca N&o aplicavel
Especificagéo Tecido Malha do Forro — Cor Branco
CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICAGCAO TOLERANCIA
Composi¢éo NBR 13538 e NBR 11914 100% Algodéo -
Gramatura NBR 10591 150 g/m2 No minimo
Ligamento e Estrutura (armacao) NBR 13460 e NBR 13462 Meia Malha Néo aplicavel
Especificacdo do Tecido dos Viéses — Cor Branco e Vermelho

CARACTERISTICA

NORMA

ESPECIFICACAO

TOLERANCIA
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Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 100% Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 150 g/m2 No minimo
Ligamento e Estrutura (armacdo) | NBR 13460 e NBR 13462 Malharia Circular Né&o aplicavel

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - CALCA

E

- .

A
A4

TAMANHOS 02 104 | 06|08 |10 |12 |14 |16 | P M| G |GG |EG
A — Entre pernas 43 | 46 | 49 | 52 | 58 | 63 | 66 | 68 | 73 | 76 | 79 | 82 | 83
B — Coxa 23 | 24 | 25|26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
C — Gancho Fr.c/ cds 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
D - Gancho Cts ¢/ c6s 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35| 36 | 37
E - Cintura 23 | 24 | 25|26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38
F — Quadril 36 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62
G — Abertura da Perna 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27

Tolerancias de medidas de +/- 1,0 cm
0 Praga Miguel Corréa dos Quros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000

® (12) 31129200

PREFEITURA MUNICIPAL DE

= POTIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

* TERRA DO ARTESANATO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Item 9
Jaqueta Unissex - Tam. 02 ao EG
Ensino Infantil e Fundamental

Jaqueta unissex com mangas de modelo Raglan, confeccionada em Helanca colegial, com a
composicdo de 100% Poliéster com gramatura minima de 240g/m2, na cor Preto, proximo ao Pantone 19-
4305 TC.

A jaqueta devera ter gola, punhos nas mangas e nas barras da cintura, com as medidas de 4,0 cm de
largura, em tecido sanfonado, confeccionada em maquina retilinea, em Ponto Rib com disposicdo de agulhas
1 X 1 ou 2x1, com a composicdo de 100% Poliéster, com gramatura minima de 300gr/mz, na cor Vermelho,
fixada em Maquina Overloque.

A jaqueta deveré ser forrada em tecido dublado e costurado em metalassé; sendo o tecido inferior em
uma manta acrilica, com a composicdo em 100% Poliéster, com gramatura minima de 40 gr/m2, e o tecido
superior (que tera contato diretamente no corpo do usuario), devera ser em malha anti- alérgica, com desenhos
em losangos, com a composicdo de 80% Algoddo e 20 % Viscose, com gramatura minima de 140 gr/m2, na
cor Vermelho.

O fechamento devera ser com ziper de nylon destacavel na cor Vermelho, com fechamento da barra
até o final do decote no inicio da gola.

A peca deveré ser toda costurada internamente com maquina overloque e as costuras externas deverao
ser rebatidas em méaquina reta.

O ziper devera ser rebatido com maquina reta, com largura de 1cm.

Nas laterais da jaqueta, devera ser costurado um bolso tipo faca; sendo costurado internamente cQa
maquina overloque em tecido do proprio corpo da jaqueta.
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A linha utilizada para a confeccéo da peca € 100% Poliéster n°120. A tolerancia de variacéo do tecido
é de 5% e das medidas é de 1cm.

No meio do gancho da costa na parte interna da peca devera ser costurada uma etiqueta confeccionada
em tecido 100% Poliéster, na cor branca, com os caracteres tipograficos dos indicativos, na cor preta, devendo
ser uniformes e informar a razéo social, CNPJ, composi¢éo do tecido, simbolos de lavagem e tamanho.

As pecas deverdo estar isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentacéo.

As pecas devem ser embaladas separadamente em sacos plasticos transparentes.

LOGOTIPO

Na parte da frente da jaqueta no lado esquerdo, devera ser estampado em Patch adesivo, o Brasao da
Prefeitura Municipal de POTIM, com o escrito na cor Branco “PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM”.
Na parte superior da costa da Jaqueta, devera ser estampado, na cor Branco, no processo em serigrafia de silk
screen, o escrito em forma de arco “PREFEITURA MUNICIPAL”, e, abaixo, o escrito “POTIM —-SP”,
com as medidas de 18,0 cm de largura x 7,0 cm de altura.

O patch adesivo deverd ser um termocolante estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente
isento de solventes e produtos nocivos a salde humana. A aplicacdo devera ser por termo - transferéncia, em
uma temperatura de +/- 180° C, com o tempo minimo de 8 segundos, e devera atender as normas técnicas
OEKOTEX.

DIMENSOES E ILUSTRACAO DO LOGOTIPO

Medidas do braséo: 6,0 cm de largura por 7,0 cm de altura.
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AMOSTRAS E LAUDOS

Em até 10 dias apds o encerramento da sessao de habilitacdo e etapa de lances no certame licitatério,
a empresa declarada vencedora na etapa de lances, deverd, sob pena de desclassificacdo, apresentar 02 (DOIS)
metros de cada tecido usado na confeccdo das amostras, acompanhado com uma amostra confeccionada, em
qualquer tamanho, devendo essa amostra atender as especificacBes técnicas exigidas neste memorial
descritivo; sendo que, a mesma empresa licitante devera entregar junto com a amostra, os Laudos e Ensaios
técnicos, realizados por laboratério acreditado com Selo do INMETRO. Em caso de duvidas quanto a
veracidade dos resultados dos ensaios e laudos apresentados, a Prefeitura de POTIM, através da Secretaria
Municipal de Educacdo, podera encaminhar os tecidos, juntamente com as amostras entregues, a um
laboratorio creditado com Selo do INMETRO (contratado pela Secretaria da Educacao), para novos ensaios e
analises dos materiais; tudo com a finalidade de garantir a qualidade exigida nos descritivos e especificagdes
deste edital; onde através dos resultados dos Laudos Técnicos, serd comunicado a aprovacdo ou a
desclassificacdo da empresa licitante.

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO.

Especificacdo Tecido do corpo — Cor Preto

CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 100 % Poliéster +5%
Gramatura NBR 10591 240 g/m? No minimo

Ligamento e Estrutura | \mp 13460 & NBR 13462 Helanca Nao aplicavel
(armacao)

Especificacdo do Tecido do Forro costurado em Metalassé - Cor Vermelho

CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 13538 e NBR 11914 80% Algodéo e 20% Viscose +5%
Gramatura NBR 10591 140 g/m2 No minimo

~ Malha com desenhos em losangos de x .

Estrutura (armagéo) NBR 13460 e NBR 13462 dupla frontura N&o aplicavel

Especificacdo da Estampa em Patch sublimado (Termocolante)
CARACTERISTICA NORMA - METODO ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo Oeko tex 100% Poliéster +5%
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Cromatografia (Aminodifenyl,Benzidina,

2 . T Resinas plasticas a
Cloro toluidina, Aminoazotolueno, Diamino- P

anisola, Dichlorobenzidina, Metilene-bis(2- E N 14362-1:2003 base de PU;
o P S Corantes
Cloroanilina), Oxydiamilina, Tiodianilina ) x -
Etoxilato e Néo aplicavel
Nonilfenol CTS 2337/12 .
Octilfenol
Ftalato de DEHP, Ftalato de Dibutila — IN HOUSE CTS 2150/09 Ftalatos
DBP,Ftalato de Benzil butila— BBP GC/MS
Ensaio de Analise Fisico-Quimico ISSO 14.184-1 Formaldeido Nao aplicavel

(formaldeido)

DIN EM ISSO EO04
solugdo &cida; analise por
ICP- DIN EN1483/11.885 metais extraiveis) N4o aplicavel
DIN EM ISSO E04/DIN

EM 1SSO 11.083

Ensaio de Andlise ICP Antim6nio (metais
extraiveis)

Cromo Hexavalente

TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO - JAQUETA DE GOLA

TAMANHOS 2 4 6 8 10 12 14 16 P M G | GG | EG

A Comprimento do corpo 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81

B Largura do Corpo 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 51 53 | 55 58 | 61 64 67

Comprimento da manga
¢/ punho

47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85
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D Cava reta 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Abertura Punho 7 8 8 9 9 9 9 10 | 10 | 10 | 11 | 11 11

Tolerancias de medidas de +/- 1,0 cm

ITEM 12
Ténis com Cadarco — Ensino Fundamental
Objetivo da especificacdo
Esta especificacdo fixa as caracteristicas minimas exigiveis para descrever e detalhar o modelo de ténis
do Uniforme Escolar da Prefeitura Municipal de POTIM. Para este modelo, definiram- se pré-requisitos
importantes e necessarios, para a seguranca dos usuarios assim como fatores ergonémicos, embasados em
normas técnicas brasileiras e de conforto.

Caracteristicas gerais do produto (calcado pronto)

Figura 2

O ténis devera ser confeccionado em lona de algoddo dublada, com acabamento de borda do colarinho
com debrum, conter ilhoses na vista para passagem do atacador, € a lingueta (lingua) serem em peca Unica até
altura da pala. O processo de montagem devera ser com palmilha ensacada, (strobel). O solado sera fabricado
através do processo de vulcanizacdo em autoclave. A biqueira, ponteira, a banda lateral e o solado (planta de
baixo) deverdo ser de uma composicédo a base de borracha vulcanizada.

Também para um melhor calce e design, alturas deverdo ser respeitadas em pontos de interferéncia
ergondmica, seguindo escala do ponto francés para demais numeracdes, a exemplo da altura da taloneirag
o tamanho 35 com 80 mm (x 2mm) e na regido da vista de ilhds, com 95 mm (£2 mm). Estas dua
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serdo verificadas no ponto mais alto, considerando a parte externa do calgado até a quina do solado (conforme
orientado na figura abaixo).

Ponto mais alto / 7 A
centroda o 7 AN A PN
u A %8\

taloneira

Awrada o
taioneira

Centro da
taloneira, quine
do solado

Altura da vista de ilhos

Figura 3 — Alturas da taloneira e ilhos
Forma
A forma feminina devera conter as medidas minimas indicadas na figura abaixo para o tamanho 35 (pé

médio) (para demais tamanhos correr escala francesa, 6,66 mm por tamanho), a fim de proporcionar 6timo
calce e conforto ao usuario.

P: medidas de acordo coma norma ABNT NBR 15159

N Perimetro

-
g— A

et MEDIDAS DA FORMA - BASE TAMANHO 35

Comprimento

C: medidas de acordo coma norma ABNT NBR 15159

Figura 4 — Medidas da Férma
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Cabedal (laterais e lingua + pala)

O cabedal devera oferecer ao usuario performance no uso. Para esta aplicagdo, torna-se necessario um
cabedal com material téxtil resistente, confeccionado e dublado para reforco, em dois tecidos; sendo, o tecido
externo, confeccionado em tela, com reforgo anti-rasgo, Maquinetado em Rip-Stop, apresentando em toda a
extensao do tecido, desenhos em losangos com espacamento de 3mm X 3mm, com a composi¢cdo de 46%
Poliéster + 27% Poliamida + 27% Algoddo, com a gramatura minima de 150gr/mz2, na cor Preto e o tecido
interno com a composi¢do de 100% Algoddo, com a gramatura minima de 150 gr/m2, na cor Vermelho;
somando assim, uma gramatura total de 300gr/m?.

Os tecidos e materiais utilizados para a sua construcao deverao estar isentos de defeitos e ser maleaveis.

A lingueta (lingua) deveré ser no mesmo tecido, com espessura de 2,0 mm (x 0,5mm). Devera também
ser aplicado na parte externa da lingueta, um Patch adesivo, com identificacdo do Braséo da Prefeitura de
POTIM, com o escrito na cor Branco “PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM”. O patch adesivo devera
ser um termocolante estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente isento de solventes e produtos
nocivos a saude humana. A aplicacdo devera ser por termotransferéncia, em uma temperatura de +/- 180° C,
com o tempo minimo de 8 segundos, e devera atender as normas técnicas OEKOTEX.

Solado (planta, banda, ponteira e biqueira)

O solado do ténis, de cor natural, € uma parte importante para estabilidade, amortecimento e
durabilidade do calcado. Toda a especificacdo, quando refere-se ao solado e medidas lineares, serdo
mencionadas para o padrdo de tamanho 35. O solado devera ser em borracha em processo vulcanizado, em
autoclave. Ainda na planta, devera apresentar desenhos em relevo em praticamente toda a sua extensdo, com
possibilidade de excegdo na regido do enfranque. O material e o desenho da parte inferior (planta) devem
proporcionar caracteristica antiderrapante, tendo uma borda em torno (borda da planta do solado) com minimo
5 mm de largura para melhor gripe. As bandas laterais (também em borracha) na cor branca deverdo ter
espessura de 2,0 mm (x 0,2 mm), além de altura de 28 mm (x 2 mm), o friso e filete na cor Verde, a biqueira
(na cor branca) ter espessura de 2 mm (£ 0,2 mm) com tamanho da biqueira de 37 mm (= 2 mm) para néo
interferir no ponto de flexdo, além da ponteira na cor PRETO , e devera ter espessura de 1,8 mm (£ 0,2 mm)
e altura de 28 mm (x 2mm).
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» Numeracdo do E B
ténis (BS Imagem ilustrativa

Altura da
ponteira

Desenho plano e « Borda da planta }
antiderrapante do solado Largura
(desenho livre) banda

lateral  § Textura na
ponteira

Figura 5 — Solado
Palmilhas

No ténis, havera dois tipos de palmilhas:

Palmilha interna: A palmilha interna, também chamada de palmilha de conforto devera ser removivel.
O conjunto de materiais utilizados na palmilha interna devera possuir amortecimento dos impactos gerados
pelo caminhar ou corrida (junto ao conjunto do solado). A parte superior devera ser constituida por tecido. As
especificacbes de espessura sdo: Regido da planta minimo 4 mm, regido do calcanhar minimo 7 mm. Os
materiais que poderdo ser utilizados sdo EVA, PU, ndo tecido ou latex que tenha a capacidade de proporcionar
conforto e distribuicdo das cargas plantares.

Palmilha de Montagem (strobel): A palmilha do strobel tera a funcionalidade de unir- se ao cabedal
atraves de costura overloque (strobel) para oferecer mais estabilidade e conforto ao usuario. Devera conter
gramatura de 220 g/m2 (+ 10 g/m2) e espessura minima de 0,9 mm.

Regido do :
calcanhar Palmilha de Montagem

Palmilha Interna (SILQQQJ) [
v

- Regiao da
Planta

Imagem ilustrativa

Figura 6 — Palmilhas
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Acessorios (atacador, ilhds, debrum, etiqueta, contraforte, gorgurdo taloneira)

Atacador: Atacador (Cadar¢o) em material de algodao ou poliéster, chato na cor branca. Comprimento
para numeracdo do 22 ao 32 de 85 cm com tolerancia de 5 cm para menos, do 33 ao 37, comprimento de 95
cm com tolerancia de 5 cm para menos, 38 ao 42 comprimento de 105 cm com tolerancia de 5 cm para menos,
115 cm com tolerancia de 5 cm para menos para os tamanhos 43 ao 47. Largura para numeracao do 22 ao 32,
7mm (x£0,1mm), do 33 ao 47, 10mm (£0,2mm).

Ilhés com arroela: Os ilhoses e arroelas deverdo ser em aluminio para ndo enferrujar, contendo na
numeracao 22 a 26, 16 ilhoses por par, 27 ao 36, 20 ilhos por par, 37 ao 47, 24 ilhos por par.

Debrum: em material tecido, na cor Preto, e costurado com linha de nylon branca, com espessura 40.

Etiqueta externa na lingueta: Etiqueta, em patch adesivo, devendo o mesmo ser um termocolante
estampado, antibacteriano, a base d’agua, totalmente isento de solventes e produtos nocivos a saide humana.
A aplicacdo devera ser por termotransferéncia, em uma temperatura de +/- 180° C, com o tempo minimo de 8
segundos, e devera atender as normas técnicas OEKOTEX.

Contraforte: Contraforte em borracha, dublado com material téxtil em algodao, na cor Preto, com
espessura de 1,4 mm + 0,3 mm.

Gorgurdao da taloneira (fita): em material poliéster ou algodao, com 20 mm (+ 0,2 mm) de largura,
na cor Preto.

Reforco interno da vista: Material que fica por baixo da vista de ilhds, para reforco, em material ndo
tecido, com 180 g/m? (x 10 g/m2).

Embalagem

O produto deve ser devidamente acondicionado em uma caixa de papeldo do tamanho adequado ao
produto, devidamente identificada com a numeracédo correspondente.

Material Empregado para os Ténis

Relacdo de Normas e material para analise e ensaios, em laboratorio creditado com Selo do INMETRO.

Especificacdo Tecido do corpo — Cor Preto

CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICAGAO TOLERANCIA
Composicao NBR 13538 e NBR 46% Poliéster + 27% Algodéo + 27% + 5%
POsIG 11914 Poliamida =97

Gramatura NBR 10591 150 g/m? No minimo

NBR 13460 e NBR
13462

Ligamento e Estrutura (armacao) Tecido maquinetado em tela rip stop Néo aplica
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Especificacdo Tecido Interno — Cor Vermelho

CARACTERISTICA NORMA ESPECIFICACAO TOLERANCIA
Composicéo NBR 1ffg$f4e NBR 100% Algodéo +5%
Gramatura NBR 10591 150 g/m? No minimo

Ligamento e Estrutura (armacao) NBR 13;25; NBR Tecido de Algodao Né&o aplicavel

Especificacdo da Estampa em Patch sublimado (Termocolante)

CARACTERISTICA NORMA - METODO ESPECIFICACAO | TOLERANCIA

Composicéo Oeko tex 100% Poliéster +5%

Cromatografia (Aminodifenyl,Benzidina,

Cloro toluidina, Aminoazotolueno, Diamino- Resinas plasticas a base

E N 14362-1:2003

anisola, Dichlorobenzidina, Metilene-bis(2- de PU; Corantes
Cloroanilina), Oxydiamilina, Tiodianilina ) Nio aplicavel
Nonilfenol CTS 2337/12 Etoxilato e Octilfenol
Ftalato de DEHP, Ftalato de Dibutila — IN HOUSE CTS 2150/09 Ftalatos
DBP,Ftalato de Benzil butila - BBP GC/MS
Ensaio de Analise Fisico-Quimico ISSO 14.184-1 Formaldeido N&o aplicavel

(formaldeido)

DIN EM ISSO EO04 solucéo

acida; andlise por ICP- DIN

EN1483/11.885 metais extraiveis) N&o aplicavel

DIN EM ISSO E04/DIN
EM ISSO 11.083

Ensaio de Andlise ICP Antim6nio (metais
extraiveis)

Cromo Hexavalente
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